
2021łasnych w CEN – Listopad 2021 

Notyfikacja projektów Polskich Norm własnych w CEN – Listopad 2021 

Notyfikacja projektów Polskich Norm własnych w CEN – Październik 2023 

 

1. PrPN-B-10114 

Tytuł polski Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy 

tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 

Tytuł angielski Requirements on plasters and renders of general use -- Prescribed plastering 

and rendering mortars, mixed on building site 

Zakres W niniejszej normie określono wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego 

przeznaczenia, wytwarzanych według przepisu na miejscu budowy, stosowanych do 

wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

    Norma dotyczy zapraw tynkarskich sporządzanych z zastosowaniem spoiw mineralnych: 

cementu i/lub wapna, przeznaczonych do tynkowania murów wykonanych z wyrobów 

ceramicznych, silikatowych, z betonu komórkowego, z betonu kruszywowego oraz z innych 

wyrobów murowych takich, jak kamień naturalny czy kamień sztuczny.  

    Niniejsza norma nie dotyczy zapraw tynkarskich lekkich, zapraw tynkarskich barwionych, 

zapraw tynkarskich jednowarstwowych stosowanych do wykonywania tynków zewnętrznych, 

renowacyjnych, izolujących cieplnie oraz innych tynków specjalnego przeznaczenia.  

    Niniejsza norma jest uzupełnieniem PN EN 13914-1 i PN-EN 13914-2 w zakresie składu zapraw 

tynkarskich wytwarzanych na miejscu budowy. 

    W niniejszej normie nie uwzględniono zapraw tynkarskich wytwarzanych w zakładzie; 

wymagania te podano w PN-EN 998-1. 
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